приложение № 3

Тестовые задания по материаловедению
1.Волокна растительного происхождения получают из:
А) крапивы

Б) льна

В) шерсти

Г) хлопка

Д) шелка

2.Долевая нить при растяжении:

А) изменяет свою длину

Б) не изменяет своей длины
3.Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется:
А) прядением

Б) ткачеством

В) отделкой
4.К гигиеническим свойствам тканей относятся:
А)   прочность

Б) намокаемость

В) драпируемость

Г)  воздухопроницаемость

Д) Пылеемкость

5.Природный цвет волокон шерсти бывает:

А) белый
Б) черный
В) оранжевый
Г) коричневый
Д) серый
6. К технологическим свойствам тканей относятся:

А) прочность

Б) драпируемость

В) раздвижка нитей в швах

Г) усадка

Д) осыпаемость
7. Текстильные волокна делятся на натуральные и:

А) растительные
Б) минеральные

В) химические

Г) синтетические

Д) искусственные

ответы: 1  а б г, 2 б, 3 б, 4 б г д, 5 а б г д, 6 в г д, 7 в
