Приложение 1

Классификация текстильных волокон
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Химические





Натуральные





Полиэфирные волокна





Животного  происхождения





Минерального  происхождения





Растительного  происхождения





Эластановое волокно





Полиамидные волокна





Вискозное волокно





Ацетатное волокно





Триацетатное волокно





Синтетические волокна





Искусственные волокна





Полиакрилонитрильные волокна
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Лён





Асбест 





Шёлк 


Шерсть 





Полиэстер


Лавсан


Диолен


Элан


Кримплен 





Нейлон


Капрон


Дедерон


Перлон 





Акрил


Нитрон


Перлан


Акрилан


Кашмилон 





Лайкра 


Дорластан 








