ТЕСТЫ по «Технологии сварочных работ» по теме

                      "Техника и режимы ручной электродуговой сварки".

Составитель - Толоконникова Е.Т., преподаватель-мастер   производственного обучения ГОУ СПО КАС №7
Вариант № 1

 I. Расположите в правильном порядке последовательность операций при подготовке  металла к сварке

  а) резка металла;  б) правка металла;  в) разметка металла.

 П. Выбрать правильный ответ:

1.При электродуговой сварке применяют  инструмент 

        а) напильник;  б) электрод;   в) держак.

2.Верно ли, что анод нагревается до температуры 2500-3000С?
        а)  нет
6)  да

  3. Можно ли при сварке на обратной полярности минус (катод) присоединять к     электроду, а плюс (анод) - к свариваемой детали.

       1)  Да
2)  Нет

4. Какова толщина свариваемой стали при диаметре электрода в мм:



 1,5;   3-4;   5-6;  6-8

5. Перечислите типы сварных соединений

             1).
2).
3).                      4).
            5).

6.
Продолжите определение: Сваркой называется_______________________


      ТЕСТЫ по «Технологии  сварочных работ»
 по теме "Техника и режимы ручной электродуговой сварки".
Составитель - Толоконникова Е.Т., преподаватель-мастер   производственного обучения ГОУ СПО КАС №7
Вариант № 2

  I. Расположите основные зоны сварочной дуги:

        а) столб дуги;   б) анодная;   в) катодная. 

П. Выбрать правильный ответ:

1. При сборке изделия под сварку применяют инструмент.

     а) электрод;   б) чертилку;   в) держак.

2. Верно ли, что катод нагревается до температуры 2500 – 4000С?
       а)  да
б) нет

3. Можно ли при сварке на прямой полярности плюс (анод) подсоединять к электроду,  а  минус (катод) - к детали.

                1)  Нет
2) .Да

4.  Какой диаметр электрода нужно выбрать при толщине свариваемой стали в мм: 2;  6-8;  13 – 15;  15-20
5. Классификация сварных швов по положению в пространстве:

      1).                2).
3).                 4).
5).

6.
Продолжите определение: Режимом сварки называется_______________
