Приложение 5

Практическая работа № 3
«Отличительные признаки хлопчатобумажных и льняных волокон»
Инструкция к работе
Определите с помощью электронного микроскопа, чем по внешнему виду, по толщине нити и по её блеску отличаются образцы хлопчатобумажных и льняных тканей, результаты наблюдений запишите в Таблицу № 5
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