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Приложение 3
                                                   Виниловое покрытие
Самое распространенное в производстве обоев. Поливинилхлоридная масса (а именно она в просторечии зовется винилом) может наноситься на бумажную или нетканую (как правило, флизелиновую) основу. 

Существует 4 варианта винилового покрытия обоев:

· твердый винил

· плотный или тяжелый винил

· «шелкография»

· вспененный винил

Первые три вышеупомянутых вида обоев обычно имеют бумажную основу. Вспененное виниловое покрытие может наноситься не только на бумажную, но и на нетканую основу.

Винил обладает высокой прочностью и придает обойному полотну особую износо- и водостойкость. Именно поэтому виниловые обои рекомендуют клеить в помещениях, стены которых время от времени приходиться мыть. Степень воздействия воды на эти обои можно определить еще при покупке: на каждом рулоне обозначен уровень их влагозащиты – одна, две, три волны. Виниловые обои пожаробезопасны, экологически чистые. Недостатком большинства виниловых обоев следует признать воздухонепроницаемость.

