(Приложение № 4)   Чугун – сплав железа с 2-4% углерода. Кроме того, в чугуне могут быть примеси марганца, кремния, фосфора и серы. Он тверже железа, но хрупкий, при сильном ударе разбивается на осколки. Ковать чугун нельзя, но он хорош для получения отливок.Чугун – это материал прекрасных литейных и пластических качеств, и его проникновение в различные виды декоративного искусства особенно ясно видно в С-Петербурге, где русскими мастерами чугунного литья и выдающимися зодчими В.Н. Воронихиным, А.Д. Захаровым, К.И.Росси, Дж. Кваренги, В. Растрелли, Ю.М. Фельтеном и другими созданы великолепные архитектурные ансамбли Петербурга и его пригородов. «Рассерженные львы» на спусках «Итальянской лестницы» в Павловском парке, перила и решетки для Обводного канала в Кронштадте, ажурные стены террас для дачи «Александрия» в парке Петродворца, медная облицовка с чеканными деталями для Нарвских ворот, чугунная решетка для Ботанического сада в Петербурге – все это множество отливок было выполнено на Александровском заводе в Карелии.

