Приложение 1б
Фамилия уч-ся ________________________________________
8 класс. Инструкционная карта.    Лабораторный  опыт.

Тема: «Свойства прокалённой и декальцинированной кости».

Цель. Найти ответы на вопросы: 

· Чем определяется прочность кости?

·  Влияет ли  состав кости на её свойства? 

Для работы нужны:

· прокалённая кость (1);

· декальцинированная (2);

· натуральная (3).

Ход работы:

1. Попробуйте согнуть прокалённую кость? Что происходит при попытке согнуть прокалённую кость? Каким свойством она обладает?

2. Можно ли согнуть кость, которая находилась некоторое время в соляной кислоте? Какими свойствами обладает эта кость?    

3. Попробуйте согнуть, а затем растянуть натуральную кость животного. Согнулась ли она? Смогли вы её растянуть?

4.  Заполните таблицу (отметьте знаками + или  -).

5. Сделайте вывод, выбрав уровень сложности.

6. Оцените свою работу и внесите оценку в оценочный лист.


Вид кости

Свойства

кости
1.

Прокалённая

кость
2.

Декальцинированная

кость
3.

Нормальная

кость

(Учтите тот факт, что живая кость отличается от выданной вам обезжиренной и обезвоженной кости).

Из каких веществ состоит кость?




твёрдость




хрупкость




упругость




гибкость




прочность




Вывод.

Уровень 1 (оценка 5).

Ответьте на вопросы:

1. От каких веществ зависит эластичность и упругость (гибкость) кости?

2. От каких веществ зависит твёрдость кости?

3. От каких веществ зависит прочность кости?
4. Влияет ли  состав кости на её свойства? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уровень 2 (оценка 4). 

Вставьте пропущенные слова в предложении: «Свойства кости определяются единством ………………………… и ………………….  веществ. Органические вещества обеспечивают  …………………………. кости, неорганические ……………….., а их сочетание прочность кости.  Мы убедились в том, что свойства кости зависят от  её …………………..».
Внесите свою оценку в оценочный лист.

Словарь. БЭС.

Твёрдость – сопротивление вдавливанию или царапанию.
Хрупкость – свойство тел разрушаться после незначительной деформации.

Упругость – свойство тел восстанавливать свою форму и объём после прекращения действия внешних сил. 

Эластичность – способность материала или изделия испытывать значительные упругие деформации без разрушения при сравнительно небольшой действующей силе. К эластичным материалам относится, например,  резина.

Прочность –  сопротивление разрушению.
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