Приложение 21.
Технология изготовления бумаги.

1. Срезают стебли бамбука, измельчают и помещают в воду для замачивания (картинка 6)

2. Размокшие стебли вываривают до тех пор, пока не получиться густая однородная масса. А состоит она из мелких волокон целлюлозы (картинка 14).

3. В эту массу опускают специальную сетку. Волокна задерживаются на ней, образуя тонкий слой – лист. Подсохший лист отделяют от сетки (картинка 1).

4. Листы прессуют, чтобы удалить лишнюю влагу и прочно соединить между собой волокна (картинка 5).

5. После пресса бумагу просушивают на вертикальной основе.

