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Необходимая лексика
Переплетение нитей в ткани

Большая прочность хлопковой ткани, из которой шьют джинсы, объясняется способом переплетения нитей: нити основы( вертикальные нити) и  нити утка (горизонтальные нити) пересекаются по косой линии, тогда как в классической хлопковой ткани они пересекаются под прямым углом.
Отбеленные джинсы.

Джинсы, выстиранные с хлором, называют отбеленными.

Грубые джинсы (« брют»)

У грубых классических джинсов (типа «брют» ) нити утка белого цвета, а нити основы  выкрашены только по поверхности в голубой цвет индиго. Если же и сердцевина нитей окрашена, то джинсовые брюки долго остаются голубыми, но в противном случае они теряют постепенно свой цвет при каждой стирке. Вот почему джинсы со временем бледнеют (линяют).

Черные джинсы.

 Черные джинсы шьют из ткани с нитями основы черного цвета, а не цвета индиго.

«Деним»

Так называют популярную  ткань, произведенную в районе города Ним  в XVIII столетии.

«Джин»(джинсовая ткань, джинсы).

Это слово произошло от искажения слова «генуэзский», что означает брюки матросов из Генуи, изготовленные из джинсовой ткани.

«Стирка с камнями».

Это специальная обработка джинсовых брюк, которая позволяет быстро придать им такой вид, будто их носили целый год и при том каждый день.

Джинсы поношенные.

Поношенные джинсы подвергаются стирке с камнями перед обработкой песком, чтобы придать им вид очень старой одежды.
