Приложение 5
Лабораторная работа

Задание:

Распознайте по продуктам сгорания и с помощью выданных реактивов хлопок, шерсть и капрон (образцы выданы под номерами 1,2,3).
Оборудование и реактивы: спиртовка, спички, штатив с пробирками, тигельные щипцы, стеклянные палочки, флаконы с 10% раствором щёлочи и конц. азотной кислотой.

 Для распознавания волокон пользуйтесь таблицей «Свойства волокон»:

	№ п/п
	Волокно
	Характер горения
	    Действие растворов

	
	
	
	HNO3  конц.
	NaOH,10% р-р

	
	
	
	
	

	1.
	Хлопок
	Горит быстро, запах

жжёной бумаги. После горения остаётся серый пепел
	Растворяется
	Набухает

	2.
	Шерсть
	Горит медленно, запах жжёных перьев. После горения остаётся шарик чёрного цвета, растирающийся в порошок
	Окрашивается в жёлтый цвет
	Растворяется

	3.
	Капрон
	Плавится, образуя твёрдый блестящий шарик тёмного цвета, распространяя неприятный запах
	Растворяется, образуя бесцветный раствор
	Не растворяется


Ход действий:
1) тигельными щипцами внесите образец каждого волокна в пламя спиртовки, поднесите влажную лакмусовую бумагу к выделяющимся газам.
2) в пронумерованные пробирки поместите образцы волокон и добавьте к ним поочерёдно по 1 мл конц. азотной кислоты. Помешайте стеклянной палочкой. Что наблюдаете?

3) в пронумерованные пробирки поместите образцы волокон и добавьте к ним поочерёдно по 1 мл 10% раствора гидроксида натрия. Помешайте стеклянной палочкой. Что наблюдаете?

4) ответьте на вопросы:

1.Как можно определить капрон по продуктам термического разложения?

2.Почему шерсть окрашивается в азотной кислоте в жёлтый цвет?
