Приложение 3

Конспект ученика                                                                                                        

Сила упругости (Fупр- н)

Fупр  возникает  в деформированном теле.

Деформация это изменение формы или объёма тела.

упругая                                                                                                         пластическая

сжатие, растяжение             изгиб                   сдвиг                               кручение

                                                                (большой сдвиг-срез)

Сила упругости прямопропорциональна   Δ l
Fупр = к × Δ l -закон Гука

Сила упругости прямопропорциональна   К
Fупр прямопропорциональна Δ l  при малых

                                                                                    деформациях , К –жёсткость([image: image2.png]


)                                                                                  

                                                                                    Δ l (Δ Х) – удлинение, смещение (м)        
[image: image3.png]


                                                                                 F упр    прямопропорциональна     Δ l                           К = [image: image5.png]


,            
              __l01____,_ _ _ _ Δ l _ _ _ _ _,      

                                                                       при увеличении l0  уменьшается  К

    ,_____ l02_____,_ _ _ _ Δ l _ _ _ _ _,

                l0                           S1   >   S2
         при уменьшении S уменьшается К

               l0

К= Е×[image: image7.png]



резина                          S1   =  S2
сталь                             Кс > Кр
Ес  > Ер

Е – модуль упругости ([image: image9.png]


 )

      модуль Юнга

(характеризует материал, в таблице)

Причина деформации : одна часть тела перемещается относительно другой

Следствие деформации: в теле возникает F упр






























