Приложение 1.

Специфические

свойства
СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ


Область применения

Большое содержание смолы, хорошая сопротивляемость климатическим влияниям, хорошая пропитываемость, высокая прочность.

· Внутренние двери и перегородки с высокой износостойкостью, наружные двери и перегородки

· Изготовление целлюло-зы, кормовых дрожжей



Специфические

свойства
ЕЛЬ АЯНСКАЯ

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ


Область применения



Небольшое содержание смолы, слабая сопротивляемость климатическим влияниям, слабая пропитываемость (закрытые поры), относительно низкая твердость, большое количество сучков.

· Дверные и оконные блоки, не подвергающиеся резким климатическим влияниям (особенно увлажнению).

· Целлюлозно-бумажная промышленность

· Производство музыкальных инструментов.



Специфические

свойства
ОСИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

(тополь дрожащий)


Область применения

Мягкая древесина, малостойкая к гниению, даже в растущих деревьях встречается ядровая гниль

· Спичечная промышленность

· Изготовление ДВП, целлюлозы, картона

· Использование в лесохимии



Приложение 2.

Причины износа столярных изделий.


1. Использование малостойких пород древесины.

2. Наличие дефектов у столярных изделий, вызванных нарушением технологии изготовления, транспортировки и хранения.

3. Длительная эксплуатация изделий, нарушение ее правил

· повышенная влажность

· пониженная и повышенная температуры

· загазованность, воздействие кислот, газов, атмосферных осадков

· механические повреждения

Приложение 3. 

Виды дефектов
Причины

1. Трещины и загнивание оконной коробки.




2. Загнивание элементов оконных блоков.




3.Образование щелей в подоконных досках.




Приложение 4. 

Карточка №1

 Ф.И.                                                               _

№ об-раз-ца
Порода древе-сины
Степень влаж-ности
Специфические свойства


Область применения




Содер-жание смолы
Стой-кость к гниению
Твер-дость
Проч-ность
Плот-ность



листвен-ница

кедр

ель

осина


низкая

средняя

высокая


высо-кое

сред-нее

смола отсут-ствует
высокая

средняя

низкая
высо-кая

сред-няя

низкая
высо-кая

сред-няя

низкая
высо-кая

сред-няя

низкая


Приложение 5. 

Карточка №2


Вид износа столярного изделия
Причина
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