Приложение №10
Кучи вскрытых консервных банок, остающихся после ухода туристов, являются ныне настоящим экологическим бедствием. Говорят подножье Эвереста   буквально усеяно  остатками трапез альпинистов. И в наших лесах  подчас больше медленно «гниющих» консервных  банок,  чем грибов. Как бороться с этой напастью? Жесть ржавеет очень медленно, скажем,  в горах консервная жестянка  разложится только через 50-60лет. И здесь- то вот коррозия могла бы  стать уже не бедствием, а сущим благом.

Предложите способ, как её подстегнуть, как ускорить её слабые электрохимические силы?

Ответ:

Можно консервные банки изготавливать из   двух разных металлов, а пространство между ними заполнять гигроскопической солью, жадно поглощающей влагу из воздуха. Если банка оказывается на земле, то постепенно в пространство между слоями металлов (например алюминием и железом) проникнет влага, соль растворится, превратиться в электролит, возникнет готовый гальванический элемент. И тогда электрохимическая коррозия «сгрызёт» такую банку за несколько недель. Останется лишь кучка мелкой металлической пыли. 

