Приложение 2

Существует несколько древних периодов истории человечества -  это древнекаменный век (век, когда человек только начал осваивать орудия труда из камня) каменный век, мезолит, неолит и энеолит или по-другому медно-каменный век. Именно в эпоху энеолита человек впервые обнаружил металл медь в виде самородков. Медь хорошо подходила в качестве материала для изготовления орудий труда, но как оказалось – этот металл не так прочен, как хотелось, поэтому наиболее часто стал использоваться сплав меди и олова – бронза.

Самыми колоссальными произведениями, отлитыми из бронзы, являются «Царь-пушка» и «Царь-колокол». 

«Царь-пушка» была отлита в 1586 году мастером литейного дела Андреем Чоховым, она имеет вес в 40 тонн, ее длина 5,34 метра, а калибр 890 мм.

«Царь-колокол», опять же, отлит русскими мастерами – отцом и сыном Моториными.
  Вес «Царь-колокола» 200тонн, высота вместе с ушками -6,14 м., а диаметр составляет 6,6метра.
Как «Царь-колокол», так и «Царь пушка» никогда не использовались на деле.

