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Сварные швы и соединения
Сварной шов – это закристаллизовавшийся металл, который в процессе сварки находился в расплавленном состоянии.

Сварное соединение – ограниченный участок конструкции, содержащий один или несколько сварных швов.

Виды сварных швов

В зависимости от формы сечения сварные швы могут быть

· стыковыми;

· угловыми;

· прорезными (электрозаклепочными).

Виды сварных швов приведены на рисунке ниже.
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Рисунок. Сварные швы: стыковой, угловой и прорезной.

Виды сварных соединений

В зависимости от характера сопряжения свариваемых деталей различают следующие виды сварных соединений:

· стыковые соединения;

· угловые соединения;

· тавровые соединения;

· нахлесточные соединения;

· торцовые соединения.

Стыковым соединением называется сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцевыми поверхностями и размещенных на одной поверхности или в одной плоскости. Основные виды стыковых сварных соединений представлены на рисунке ниже.

[image: image2.jpg]CTLIKOBbIE COBAMHEHUA

663 croca kpowoK € V-0BPaIHLIM CHOCOM KPOMOK

)

C KpMBOMHEIHbIM CKOCOM KDOMOK € X-0BpasHbIM CKOCOM KPOMOK.





Рисунок. Стыковые сварные соединения: без скоса кромок, с криволинейным скосом кромок, с V-образным скосом кромок, с X-образным скосом кромок

Угловым соединением называется сварное соединение двух элементов, размещенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев.

Тавровым соединением называется такое сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и присоединен к боковой поверхности другого элемента.

Основные виды угловых и тавровых сварных соединений продемонстрированы на рисунке ниже.
[image: image3.jpg]Yrnosble CoenHeHns TaBpoBbIe COeANHEHNUA
663 cKoca Kpowok

0 CKOCOM OAHOTt KpOMIH

 ABYMA CKOCAMM ORHOT! KpOMIKH





Рисунок. Угловые и тавровые сварные соединения: без скоса кромок, со скосом одной кромки, с двумя скосами одной кромки

Нахлесточным соединением называется сварное соединение параллельно размещенных и частично перекрывающихся элементов.

Торцовым соединением называется такое сварное соединение, в котором боковые поверхности элементов примыкают друг к другу.
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Рисунок. Нахлесточные сварные соединения без скоса кромок и торцовые сварные соединения.

