Приложение 3.
Ознакомление с образцами природных соединений железа.
Цель: ознакомиться с образцами природных соединений железа
Образцы: магнитный железняк, красный железняк, бурый железняк.

Содержание и порядок выполнения работы:

1. Внимательно рассмотрите образцы, выданных вам руд и определите их цвет и блеск. 

2. Возьмите фарфоровую ступку и кусочком руды нанесите на её поверхности черту. Какого цвета получилась черта?

3. Кусок руды поднесите к компасу. Отклоняется ли стрелка компаса? Если да, то велико ли это отклонение?

4. Результаты опытов оформите в виде таблицы.

	Название руды
	Формула
	Окраска и блеск
	Цвет черты на фарфоре
	Магнитные свойства

	Магнитный железняк
	
	
	
	

	Красный железняк
	
	
	
	

	Бурый железняк
	
	
	
	


5. Подумайте:

· Чем различаются эти руды?

· Какую руду лучше использовать для получения железа?
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