Приложение 1

Лист рабочей тетради  по теме: «Инструменты для отделочных работ»

При выполнении штукатурных работ применяют инструменты:

а) …………..

состоит из стального полотна толщиной до ….мм, ручка деревянная круглая; 

б) ………….

состоят из полотна и ручки, длиной от 150 до ….мм, шириной от 20 до 150мм, толщиной от 5 до 30мм; используют для разравнивания и намазывания раствора на поверхности;

в) ……………..

используют для набрасывания раствора на большие поверхности, состоит из чашки (…), черенка, деревянной ручки и крючка. Вместимость…… 1,1 л, рабочая 0,8л, изготавливают из разных металлов.

Инструменты для штукатурных работ:

[image: image1.jpg]



а)…………., б)……….., в)………., г)………., д)……….

На рисунке 1 представлены инструменты для  ____________________________________
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Рисунок 1
Раствор наносят последовательно в три слоя: 

а)  ………

толщиной не более 9мм по ………………., 5мм по ………………………. ;

б) ……………..

толщиной 7мм при …………………… растворах и 5мм при ……….. растворах;

в) …………..

толщина …..мм, декоративная …..мм.

Растворы с применением ……. наносят через 7-15 минут, ………… через 2-6 часов.

Подвижность раствора определяется …………. и измеряется в … .

Штукатурный раствор наносят путем …………. и……….  .

Общая допустимая толщина ………… 12мм, …………….. 15мм, …………… 20мм.

Дорисуй слой штукатурного намета высококачественной штукатурки 
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Приложение 2

Тест входного контроля

Задание 1

В результате затвердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, заполнителя и воды получают 

а) бетон 

б) строительный раствор 

в) растворная смесь

2. Одно из важнейших его свойств 

а) водонепроницаемость 

б) хрупкость

в) прочность 

3. Она характеризуется 

а) ТУ

б) маркой 

в) ГОСТом

4. Строительными нормами и правилами их установлено 

а) 8

б) 12

в) 16

Задание 2

Для отделки жилых помещений, торговых залов, учебных заведений используется штукатурка

а) высококачественная 

б) улучшенная 

в) простая 

2. Она состоит из 

а) двух слоев (обрызга и грунта)

б) трех слоев (обрызга, грунта и накрывки)

в) трех слоев (обрызга, 2-х грунтов, накрывки)

3. Общая толщина штукатурного намета для данных слоев 

а) 20мм

б) 15мм

в) 12мм

Приложение 4

Опорный конспект
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Приложение 3

Карточка 
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1.Толщина слоя накрывки


х










2.Подвижность раствора для обрызга



х









3.Количество слоев простой штукатурки
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4.Общая толщина высококачественной штукатурки
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5.Подвижность раствора для накрывки
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6.Количество слоев улучшенной штукатурки
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7. Толщина слоя обрызга
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8.Подвижность раствора для грунта
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9. Общая толщина простой штукатурки
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10.Количество слоев высококачественной штукатурки








х




11.Общая толщина улучшенной штукатурки
х












12. Толщина слоя грунта
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