Приложение 8
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(б)
Методы определения плотности: (а) основан на законе Архимеда: путём погружения камня в воду; (б) камень помещают в тяжёлую жидкость: раствор двойного иодида калия и ртути, раствор формиата и таллия (весы Вестфеля).

