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Приложение 4
Лабораторная работа (Инструкция)

 «Исследование физических свойств оксидных руд железа» 

!!! Помним и соблюдаем правила техники безопасности.
1. Внимательно рассмотрите образец коллекции, выданный под номером. 

2. Обратите внимание на внешний вид образцов , определите цвет и блеск, 
свои наблюдения запишите в таблицу
3. Возьмите фарфоровую  ступку и куском руды нанесите на ее поверхность черту. Исследуйте какой след оставляют  образцы на фарфоре, наблюдения занесите в таблицу
4. Протестируйте выраженность магнитных свойств образцов, для этого поднесите  кусок руды к компасу. Откланяется ли стрелка компаса? Если да, то велико ли отклонение? Наблюдения занесите в таблицу

5. Обсудите результаты в группе, сделайте вывод, запишите в лист наблюдений 
Лист наблюдений 
Лабораторная работа 
 «Исследование физических свойств оксидных руд железа». 

	Наименование руды, формула рудообразующего оксида железа
	Окраска и блеск
	Цвет черты на фарфоре
	Магнитные свойства

	1.Магнитный железняк  

Fe3O4
	
	
	

	2. Красный железняк 
Fe2O3
	
	
	

	3. Бурый железняк
Fe2O3*nH2O
	
	
	


Вывод
Вывод: гидроксид алюминия является _____________ соединением.
