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Лен. 
	
	Содержание вопроса.
	Правильный ответ.

	Вопрос 1.
	Отличается хорошей теплопроводностью.
	Да.

	Вопрос 2.
	Высокая прочность и устойчивость к растяжению.
	Да.

	Вопрос 3.
	Имеет гладкую поверхность и мало загрязняется.
	Да.

	Вопрос 4.
	Мокрое льняное полотно менее прочное, чем сухое.
	Нет. Мокрое льняное полотно на 5-10 % прочнее сухого.

	Вопрос 5.
	Родина льна – Западная Европа.
	Нет. Родина льна – Египет. Уже за 2000 лет до нашей эры здесь производили различные ткани.

	Вопрос 6.
	Первые ткани из льна были настолько тонки, что сквозь пять слоев просвечивало тело.
	Да. Толщина нити в них была такой, что 240 метров весили всего один грамм.

	Вопрос 7.
	В XI веке на Руси была особая статья о наказаниях за кражу льна и льняной одежды.
	Да. В судебные уложения была включена особая статья о наказаниях за кражу льна и льняной одежды. Начиная с XVI- XVII веков льноводство стало национальной гордостью России.

	Вопрос 8.
	Роскошная ткань изо льна особого сорта использовалась для изготовления набедренных юбочек для фараонов.
	Да.


Шерсть. 

	
	Содержание вопроса.
	Правильный ответ.

	Вопрос 1.
	Является простым и целесообразным материалом для одежды.
	Да.

	Вопрос 2.
	Виды шерсти не зависят от породы животных, с которых ее состригают.
	Нет. Существует много видов шерсти – в зависимости от породы животных, с которых ее состригают.

	Вопрос 3.
	Вода не задерживается на поверхности, быстро стекает и не дает шерсти намокнуть.
	Да. 

	Вопрос 4.
	Одежда из шерсти может поглотить до 20 % влаги (от собственной массы).
	Нет. Одежда из шерсти может поглотить до 60 % влаги и будет оставаться при этом сухой.

	Вопрос 5.
	Шерстяные вещи «дышат», оставаясь на ощупь сухими.
	Да.

	Вопрос 6.
	Поверхность волокон шерсти при многократном сминании с одновременной обработкой водой не сваливается.
	Нет. Шерсть сваливается при многократном сминании с одновременной обработкой водой или слабым раствором кислоты.

	Вопрос 7.
	Упругость, гибкость и эластичность шерсти придают молекулы, которые расположены вдоль осей волокон.
	Да. Причем наиболее прочны тонкие пуховые волокна. Они стойки и к истиранию.

	Вопрос 8.
	Для производства пряжи высокого качества годится любой пух животных.
	Нет. Только пух животных очень тонкий, диаметром до 30 микрон.


Хлопок. 
	
	Содержание вопроса.
	Правильный ответ.

	Вопрос 1.
	В Европе хлопок начал проникать в быт впервые в XV веке.
	Да. Это были в основном итальянские ткани типа саржи и бязи и тонкие ткани, напоминающие батист и муслин.

	Вопрос 2.
	Названия тканей возникли от названий крупных текстильных центров Востока.
	Да. Муслин – от города Моссул, дама – от города Дамаск.

	Вопрос 3.
	Изделия из хлопка не обладают высокой износостойкостью.
	Нет. Изделия из хлопка носятся долго (высокая износостойкость).

	Вопрос 4.
	Хлопчатобумажные ткани прочные на разрыв и истирание.
	Да.


Шелк. 
	
	Содержание вопроса.
	Правильный ответ.

	Вопрос 1.
	Натуральный шелк – это продукт жизнедеятельности шелковичного червя.
	Да.

	Вопрос 2.
	Шелковые ткани обладают хорошими гигиеническими свойствами.
	Да.

	Вопрос 3.
	В Западной Европе ткани были предметом роскоши, но ассортимент их был очень скудным. 
	Нет. VIII век. Западная Европа. Ткани были привозными и стоили очень дорого, но ассортимент был очень велик.

	Вопрос 4.
	Тафта и креп – это мягкие ткани, а парча – тяжелая ткань.
	Да.
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