Фамилия, имя__________________________________________________    

ТЕСТ. При выполнении заданий в бланке ответов поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа

1.Первый чугуноплавильный завод построил

1.тульский купец Никита Демидович Антуфьев (Демидов)

2.Александр Григорьев

3.Андрей Чохов

4.Мастер Емельян Михайлович Хайлов

2.Каслинский чугунолитейный завод основал

1.тульский купец Никита Демидович Антуфьев (Демидов)

2.Александр Григорьев

3.тульский купец Яков Коробков

4.Мастер Емельян Михайлович Хайлов

3.Первый чугунный мост, построенный в Санкт – Петербурге называется

1.Львинй мост

2.Полицейский мост

3.Певческий мост

4.Синий мост

4.Элемент, который увеличивает прочность и упругость чугуна, но делает его слишком густым, сто препятствует заполнению сложных художественных форм

1.углерод

2.сера

3.кремний

4.фосфор

5.Воронихинская решётка, решетка Летнего сада в Санкт – Петербурге выполнены в технике

1.чугунного «кружева»

2.выкованы из стали

3.произведены из литой стали

4.просечного железа

6.Парапеты кровли, декоративные гребни, венчавшие избы выполнены в технике

1.чугунного «кружева»

2.выкованы из стали

3.произведены из литой стали

4. просечного железа

7.В России центры железоделятельного производства располагались 

1.в Москве

2.в Санкт – Петербурге

3.в Туле и на Урале

4. в Твери

8. «Золотая решетка» Тюремного дворца Московского кремля 

1.выкована из стали

2. из чугуна

3. в технике чугунного «кружева»

4. из бронзы

9.Материалы, применяемые в металлургии, а также в производстве стекла, керамики и т.д. для изменения состава шлаков (понижения их тугоплавкости, вязкости, электрической проводимости и др.), предохранения расплавленных металлов. Традиционное русское название – плавень

1. шлак

2.флюс

3.кокс

4.угарный газ

Бланк ответов

	
	А1
	А2
	А3
	А4
	А5
	А6
	А7
	А8
	А9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Критерии оценивания:

9 баллов – «5» (отлично)

8 баллов – «4» (хорошо)

5-7 баллов «3» (удовлетворительно)

Менее 5 баллов «2» (неудовлетворительно)

Тест для самоанализа полученных знаний и приобретённых умений

Фамилия, имя 

	№п/п
	Знания и умения
	Да (+)
	Нет (-)

	1
	Я знаю:
	
	

	1.1.
	Состав чугуна и стали
	
	

	1.2.
	Применение чугуна и стали
	
	

	2
	 Я умею 
	
	

	2.1.
	Отличать изделия из чугуна и изделия из стали
	
	

	2.2.
	Соотносить имеющиеся  свойства сплавов и их применение
	
	

	3
	Я могу объяснить что такое
	
	

	3.1.
	Литейный и передельный чугуны
	
	

	3.2.
	Легированные стали
	
	

	3.3.
	Каслинское литье из чугуна
	
	

	3.4.
	Просечное железо
	
	

	4
	Я умею
	
	

	4.1.
	Составлять окислительно-восстановительные уравнения реакций
	
	

	4.2.
	Решать расчётные задачи на нахождение примесей
	
	

	4.3.
	Решать расчётные задачи по термохимическим уравнениям реакций
	
	


Тест для самоанализа полученных знаний и приобретённых умений

Фамилия, имя 

	№п/п
	Знания и умения
	Да (+)
	Нет (-)

	1
	Я знаю:
	
	

	1.1.
	Состав чугуна и стали
	
	

	1.2.
	Применение чугуна и стали
	
	

	2
	 Я умею 
	
	

	2.1.
	Отличать изделия из чугуна и изделия из стали
	
	

	2.2.
	Соотносить имеющиеся  свойства сплавов и их применение
	
	

	3
	Я могу объяснить что такое
	
	

	3.1.
	Литейный и передельный чугуны
	
	

	3.2.
	Легированные стали
	
	

	3.3.
	Каслинское литье из чугуна
	
	

	3.4.
	Просечное железо
	
	

	4
	Я умею
	
	

	4.1.
	Составлять окислительно-восстановительные уравнения реакций
	
	

	4.2.
	Решать расчётные задачи на нахождение примесей
	
	

	4.3.
	Решать расчётные задачи по термохимическим уравнениям реакций
	
	


При изучении нового материала вы узнали много новых терминов, выполните следующие задание соотнесите название терминов и определения, на выполнение работы 3 минуты. Выпишите последовательно буквы без запятых

Фамилия, имя _______________________________________________________________

Вариант №1

Термины

1. Шихта 

2. Шлаки 

3.Окалина

4.Обжиг в химической технологии 

5.Обогащение сырья  

Определения

А) – спекшиеся в виде стекловидной массы отходы металлургии (сплав пустой породы с флюсами) или сплавленная в куски зола после сгорания угля. Применяют в строительстве, используют как удобрение

Б) – высокотермическая обработка сырья или промежуточных продуктов производства. В результате обжига в зависимости от материала и условий происходят процессы окисления (сжигание), декарбонизация, удаление кристаллизационной воды, спекание основных компонентов сырья с добавками и др.

В) - смесь исходного сырья и специальных добавок в определённом соотношении, подготовленная для переработки на предприятиях металлургической и силикатной промышленности. Например, в производстве чугуна  в их состав  входят железорудный концентрат, кокс и флюсы

Г) - первичная переработка природного сырья (полезных ископаемых), в результате которой получают концентрат (продукт с повышенным содержанием основного компонента) и отходы пустой породы. Производится обогащение сырья на обогатительных фабриках с использованием таких методов, как просев, флотация, магнитное разделение.

Д) – продукт окисления, образующийся на поверхности чугуна, стали других сплавов при их сильном нагревании или термической обработке на воздухе или в газовой среде, содержащей кислород. Окалина состоит главным образом из оксидов железа и других элементов, входящих в состав сплава.

Ответ_______________________________

При изучении нового материала вы узнали много новых терминов, выполните следующие задание соотнесите название терминов и определения, на выполнение работы 3 минуты. Выпишите последовательно буквы без запятых

Фамилия, имя ______________________________________________

Вариант №2

Термины

1.Доменное производство 

2.Легирование 

3.Травление в химии 

4. Сажа 

5.Патина 

Определения

А) серовато –зеленый слой основных солей меди, которых образуются на поверхности предметов из меди или содержащих медь сплавов (бронзы, латуни и др.) в результате коррозии во влажных условиях в присутствии  углекислого газа, сернистого ангидрида или на морском побережье

Б) – специальное химическое воздействие на поверхность твёрдых материалов с различными целями: удаление оксидной плёнки на металлах (проводится кислотами или особыми растворами); нанесение рисунка или надписи на стекле (осуществляют плавиковой кислотой) и других материалах; пассивирование поверхности с целью повышения химической стойкости и прочности изделий; изучение свойств поверхности исследуемых материалов и т.д.

В) – в металлургии – добавление к металлам некоторых так называемых легирующих элементов с целью получения сплавов с определенными свойствами, чаще всего более устойчивых к коррозии, тугоплавких и твердых. Полученные сплавы называются легированными. Для легирования стали в нее добавляют ванадий, вольфрам, молибден, хром и никель и другие металлы.

 Г) – отрасль черной металлургии, производящая чугун из железной руды или железорудных концентратов в доменных печах

Д) – продукт неполного сгорания топлива, состоит главным образом из углерода (не менее 90%). Применяется как наполнитель в производстве резины; в качестве пигмента при изготовлении черных красок.

Ответ __________________________

«Информация к размышлению»

1) Сплавы металлов используются человеком шире, чем чистые металлы. Среди сплавов металлов выделяют чёрные – это чугун и сталь и цветные – это все остальные. Чугун – сплав железа с 2-4% углерода. Сталь – тоже сплав железа с углеродом, но углерода здесь меньше.

2) В конце XVII века тульский купец Н.Д.Антуфьев, более известный в отечественной истории под фамилией Демидов, построил под Тулой чугуноплавительный завод. 19 век искусствоведы иногда называют веком чугуна. Чугунные конструкции распространились в архитектуре: распространилось строительство куполов, мостов.

3) В России художественное литьё из чугуна начало распространяться с конца XVII столетия. Особый размах это направление декоративно – прикладного искусства приобрело в связи со строительством новой столицы.  В 1703 году для города были отлиты чугунные решётки, на Олонецких горных заводах отливали пушки, якоря, а также декоративные изделия.

4) Сталь отличается от чугуна ковкостью. Одним из наиболее известных старинных шедевров русского кузнечного производства является «Золотая решётка» Теремного дворца Московского кремля.  Изготовление украшений из листового железа было традиционным для национального русского искусства.

Решите задачу №1

Образец сплава железа с углеродом массой 7,27 г растворили в серной кислоте. Объём выделившегося водорода составил 2,8 л при нормальных условиях. Какой сплав железа был взят? Определите массовую долю углерода в сплаве. 

Ответ: чугун: 3,7% С.

Решите задачу №2 

 В соответствии с термохимическим уравнением 

С (тв) + О2 (г) = СО2 (г) + 402 кДж

1206 кДж теплоты выделяется при горении угля массой:

1)72г              3)7,2г

2)36г             4)108г

Этап Актуализация знаний. Тесты 

Фамилия, имя ______________________________________________________

При выполнении заданий в бланке ответов поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа

А1.Сырьем для производства чугуна является:

1.железная руда

2.известняк

3.малахит

4.пирит

А2.Восстановителем железа из железной руды является

1.угарный газ

2.кокс

3.водород

4.все перечисленные вещества

А3.Чугун получают в специальных печах – 

1.домна

2.печь обжига

3.мартеновские печи

4.колонна синтеза 

А4.Сырьем для производства стали является:

1.железная руда

2.пирит

3.чугун

4.известняк

А5.Роль флюса при доменном производстве выполняет

1.пирит

2.угарный газ

3.известняк

4.уголь

А6.Примеси в железной руде образуют

1.шлаки

2.флюс

3.чугун

4.кокс

А7.Суть доменного процесса

1.образование олеума

2.восстановление металла из руды

3.окисление железа

4.взаимодействие железа с серой

А8.Первый чугуноплавильный завод был построен

1.в Москве

2. под Тулой

3.в Санкт – Петербурге

4.в Твери

А9.Чугун плавится при температуре

1.1500 0С

2.800 0С

3.1000 0С

4.1300 0С

Бланк ответов

	
	А1
	А2
	А3
	А4
	А5
	А6
	А7
	А8
	А9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Задание для первой группы

«Чугун в архитектуре»

 составить кластер, доказывающий, что XIX столетие не зря искусствоведы называют «веком чугуна»


                                                       ЧУГУН



Своим ответом докажите что XIX столетие  -   «век  чугуна»

Задание для второй группы

«Художественное литьё из чугуна»

1. Назовите центр художественного чугунного литья

2. Каковы особенности состава чугуна для художественного литья? Каким образом придавались чугуну особые свойства, обеспечивающие лить из чугуна?

3. Заполните таблицу – схему «Добавки к чугуну»

	Металл - добавка
	Содержание 
	Обеспечивающее свойство чугуну

	Si
	
	

	P
	
	

	S
	
	


4. Какие изделия из литого чугуна были выполнены?

Задание для третьей группы:

«Художественная сталь»

Изучив тексты о художественной  стали, составьте сравнительную характеристику чугуна и стали

	СВОЙСТВА
	ЧУГУН
	СТАЛЬ

	Состав
	Железо с содержанием углерода 2-4%
	

	Ковкость
	Не куётся
	

	Прочность
	Прочный
	

	Твердость
	Твердый
	

	Жаростойкость
	Жаростойкий
	

	Износостойкость
	Износостойкий
	

	Структура
	Различают серый (примесь углерода в виде кристаллов графита)

Белый (углерод входит в состав карбида железа)

Ковкий 
	

	Назначение
	Литейный – на изготовление деталей машин или других изделий

Передельный – для выплавки стали
	

	Действие кисло и щелочей
	Устойчив
	


