Тема: «Классификация строительных растворов» 

1. На рисунке 10 представлены результаты определения жирности раствора веслом в виде: 
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                                                          Рисунок 10 

а)_________________________________;

б)__________________________________;

в)__________________________________.

2. По виду вяжущего материала растворы подразделяются  на: 
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          а)                                                    б)                                          в)                            г)
а)…………..,                  б)……………….,            в)……………..,             г)………………..

3. На рисунке 11 представлен _________________________________.
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                                                     Рисунок 11
4. По плотности растворы _______________________________________________________
5. По скорости схватывания растворы_____________________________________________
6. По количеству вяжущего растворы _____________________________________________
7. Составы простых растворов записывают ________________________________________

8. Цементный раствор состава 1:3_________________________________________________
9. Составы сложных растворов записываются ______________________________________

_____________________________________________________________________________
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12. Подвижность – это __________________________________________________________

10. Цементно-известковый раствор  _______





_____________________________________________________________________





11. Глиняный раствор 


____________________________________________________________________________________________








