Приложение 5
ВОПРОСЫ:

1. Знаменитое сооружение Европы (7,3 тыс. т металлических конструкций) давно было бы уничтожено коррозией, если бы каждые 7 лет его не покрывали краской. Сооружение красили уже 18 раз, отчего его масса  каждый раз увеличивалась на 70 тонн.  На окраску уже затрачены средства, превышающие стоимость самого сооружения.

2. Близ Дели высится огромная колонна, ставящая в тупик современных ученых, которые не могут определить способ ее изготовления, предохранивший металл от окисления и других атмосферных явлений. Колонна была воздвигнута в 415 году в честь царя Чандрагуты 2. Первоначально ее установили на востоке страны перед одним из храмов, а в1050 году царь Ананг Пола перевез ее в Дели. По народному поверью, у того, кто прислонится к колонне спиной и сведет за ней руки, исполнится заветное желание. С давних времен стекались к ней толпы богомольцев. Весит колонна около 6,5 тонн. Ее высота 7,3 метра, диаметр от 42 сантиметров у основания и до 30 сантиметров у верха. Из какого металла изготовлена колонна и чем объяснить ее долголетие? 

3. С древних времен была известна и применялась для окраски стекла и керамики в фиолетовый цвет и устранения мутности желтых и зеленых стекол черная руда — пиролюзит. Она называлась также  «стекольным мылом». В 1774 г. шведский химик И. Ган получил из присланного ему К. Шееле образца очищенного минерала королек металла, прокаливая смесь порошка руды с маслом и углем. Чистый металл был получен в начале XIX в. Первоначально ему дали латинское «имя» от старинного названия древнего города в Малой Азии. Затем, чтобы избежать путаницы с другим металлом, созвучным по имени, открытым в 1808 г., название изменили. О каком металле идет речь?

4. Один из самых распространенных в природе элементов. По содержанию в земной коре  он уступает лишь кислороду, кремнию и алюминию. Много его содержится и в небесных телах, что установлено методом спектрального анализа. В образцах лунного грунта, которые доставила советская автоматическая станция "Луна", обнаружен он в неокисленном металлическом состоянии. Этот элемент входит в состав большинства горных пород. Россия занимает первое место в мире по запасам руды, содержащей этот элемент-металл. 

5. Сходства ряда соединений этого металла и алюминия часто приводило к путанице. Так, оксид этого металла до начала 1870 года принимали за глинозем Al2O3. Соответственно относительная масса этого элемента получалась завышенной в полтора раза. В 1842 г. русский горный инженер И.В. Авдеев показал неправильность этой точки зрения, относительную атомную массу элемента надо уменьшить. Однако до 1870 г. С выводами Авдеева, никто, кроме Г.И. Гесса не соглашался. В 1869 году Д.И.Менделеев в ходе работы над статьей «опыт системы элементов» показал, что необходимо изменить (уменьшить) относительную атомную массу элемента. О каком элементе идет речь?

6. Древний историк Плиний Старший рассказывает об интересном событии, которое произошло почти два тысячелетия назад. Однажды к римскому императору Тиберию пришел незнакомец. В дар императору он преподнес изготовленную им чашу из блестящего, как серебро, но чрезвычайно легкого металла. Мастер поведал, что этот никому не известный металл он сумел получить из глинистой земли. Должно быть, чувство благодарности редко обременяло Тиберия да и правителем он был недальновидным. Боясь, что новый металл с его прекрасными свойствами обесценит хранившиеся в казне золото и серебро, он отрубил изобретателю голову, а его мастерскую разрушил, чтобы никому не повадно было заниматься производством «опасного» металла. Что это за металл?

7. Во время Второй мировой войны в целях экономии металла статуэтки этой мировой кинопремии делали из дерева. Что это за премия?

8. Один из самых распространенных элементов на Земле. В природе его очень много: из его солей  образованы горные массивы и глинистые породы, он есть в морской и речной воде, входит в состав растительных и животных организмов. Он постоянно окружает горожан: почти все основные стройматериалы – стекло, кирпич, цемент – содержат этот элемент в значительных количествах. Даже пролетая в самолете на многокилометровой высоте, мы не избавляемся от постоянного соседства с этим элементом. В организме каждого взрослого человека не меньше килограмма этого элемента. Известно, что сплавы этого металла с магнием применяются в самолетостроении. 

9. Экспериментально установлено повышенное содержание этого элемента-металла в мозгу человека, в железах внутренней секреции, печени, почках, костях. Суточный рацион человека должен содержать примерно 0,88 мг его. Он избирательно накапливается некоторыми растениями, например огурцами, капустой. В медицине давно хорошо себя зарекомендовали некоторые препараты, содержащие его. В качестве антисептических средств (для промывания гнойных ран, мочевого пузыря, глаз) используют водные растворы коллоидного металла. Существуют бактерицидные бумажки, пропитанные солями этого металла. Их смачивают водой и накладывают на небольшие раны, ссадины, ожоги.

10. Самый дорогой металл продавался в 1970 г. по цене 10 долл. за микрограмм. Открыт в 1950 г. Сиборгом (США) с сотрудниками. Что это за металл?
